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Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины (модуля).
Раздел 1.1 Металловедение
Раздел 1.2 Древесиноведение
Раздел 1.3 Текстильное материаловедение
Раздел 1.4 Конфекционирование 
Семестр 3
Форма текущего контроля 
Индивидуальное задание
Примерные темы рефератов:

1. Строение металлов

2. Диаграмма состояния металлов

3. Структура железоуглеродистых сплавов

4. Свойства железоуглеродистых сплавов

5. Термическая обработка железоуглеродистых сплавов.

6. История развития науки о древесине

7. Свойства древесины.

8. Пороки древесины. Использование в дизайне древесины с пороками.

9. Предохранение древесины от загнивания и воспламенения.

10. Улучшенная древесина.

11. Экзотические породы древесины.

12. История шелкоткачества

13. История хлопкоткачества

14. История льноткачества

15. Значение химии в создании новых материалов, красителей и волокон

16. Развитие ассортимента материалов для одежды и оценка их качества

17. Чистка, уход и хранение текстильных материалов и одежды

18. Способы получения кружев. Свойства. Ассортимент.

19. Способы получения отделочных материалов. Ассортимент

20. Отходы швейного производства

21. Технические ткани. Материалы специального назначения

22. Названия волокон в различных странах

23. Новые волокна (ионообменные, бактерицидные, электроизоляционные и др.)

24. Новые модифицированные волокна

25. Материалы для школьной формы

26. Волокна и нити нового поколения: тенсел (лиоцелл); турмалиновые волокна; кевлар, терлон (арамидные волокна); армос, тварон, технор, бутадиеновый каучук; лайкра (компания DuPont, THEPMOLITE, COOLMAX)

27. Текстильные материалы нового поколения

28. Производство материалов для технических целей

29. Производство вязанотканых полотен

30. Производство искусственного меха. Ассортимент

31. Производство дублированных материалов

32. История старинных тканей

33. Формирование складки, плиссе, гофре

34. Органолептическая оценка и кодовое обозначение ткани

35. Материалы для корсетных изделий

36. Пушно-меховое сырье

37. Натуральная кожа и мех

38. Отделочные материалы

39. Фурнитура

40. Прокладочные материалы

41. Текстильные нити, пряжи и швейные нитки

Форма промежуточного контроля

Зачет 
Вопросы к зачету (3 семестр):
1.  Что изучает наука - материаловедение.

2.  Назовите отечественных и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в развитие материаловедения.

3.  Задачи прикладного материаловедения.

4.  Физические свойства металлов и методы их оценки.

5.  Методы определения механических свойств металлов и пластмасс. Экспериментальные методы и приборы для их оценки.

6.  Классификация твердых материалов по назначению и их области применения.

7.  Определение твердости металлов и пластмасс. Безобразцовые методы испытания.

8.  Атомно-кристаллическое строение и процессы первичной и вторичной кристаллизации металлов.

9.  Основные типы и параметры кристаллических решеток металлов, их

дефекты. Полиморфные превращения.

10.  Основные виды макроизломов, их характеристика.

11.  Кристаллизация металлов. Образование и рост зародышей. Строение слитка.

12.  Методы определения технологических свойств металлов. Технологические пробы.

13.  Классификация металлических сплавов, их свойства и примеры применения.

14.  Характеристика диаграммы состояния сплавов 1 типа. Правило отрезков.

15.  Характеристика диаграммы состояния сплавов 2 типа. Правило отрезков.

16.  Характеристика диаграммы состояния сплавов 3-го типа. Правило отрезков.

17.  Характеристика диаграммы состояния сплавов 4-го типа. Правило отрезков.

18.  Основные принципы построения диаграмм тройных сплавов.

19.  Диаграмма железо-углерод, ее структурные и фазовые области (стальной

участок). Влияние углерода на свойства сплавов.

20.  Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом (чугунный участок). Влияние углерода и кремния на свойства чугунов.

21.  Строение и свойства серых чугунов. Технология их получения, маркировка и области применения

22.  Технология получения ковкого чугуна, маркировка, строение и область применения.

23.  Высокопрочные чугуны, технология получения. Структура, свойства и области применения.

24.  Классификация легированных чугунов, маркировка, структура, свойства и области применения.

25.  Технология производства чугуна (продукты доменного процесса).

26.  Строение и свойства белых чугунов. Примеры применения.

27.  Алюминий и его свойства. Высокопрочные и жаростойкие сплавы на основе алюминия.

28.  Отжиг и нормализация стали. Улучшение стали.

29.  Антифрикционные сплавы на основе олова, свинца и цинка.

30.  Основные способы закалки сталей. Превращения аустенита при различных скоростях охлаждения. Диаграмма изотермических превращений стали.

31.  Закалка и отпуск стали. Определение закаливаемости и прокаливаемости стали.

32.  Основные дефекты при термической обработке стали и чугунов.

33.  Химико-термическая обработка стали (основные процессы и механизм модифицирования поверхностных слоев).

34.  Термическая обработка чугунов, основные виды, их структура и свойства.

35.  Оборудование основное и вспомогательное, применяемое при термической обработке.

36.  Термомеханическая и механотермическая обработка сталей. Графики закалки.

37.  Поверхностная закалка стали ТВЧ, свойства и области применения.

38.  Химическое модифицирование высокоэнергетическими методами.

39.  Азотирование, цианирование и нитроцементация. Области применения.

40.  Алитирование и силицирование металлов.

41.  Диффузионная металлизация (хромирование, кадмирование).

42.  Процессы, происходящие при химико-термической обработке. Различные виды цементации стали.

43.  Механизм диффузионного насыщения стали.  Химический состав поверхностей насыщения.

44.  Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. Примеры применения на транспорте.

45.  Титан, технология получения сплавов на его основе и области применения.

46.  Классификация припоев (назначение и основные характеристики).

47.  Антифрикционные материалы. Баббиты, марки, свойства и области применения.

48.  Классификация цветных металлов, их свойства и области применения.

49.  Медноникелевые сплавы, маркировка и области применения.

50.  Классификация бронз, их марки и области применения.

51.  Классификация медных сплавов, их маркировка и области применения.

52.  Технология получения меди, ее маркировка и области применения.

53.  Латунь и сплавы на ее основе, области применения.

54.  Литейные и деформируемые сплавы на основе алюминия, примеры применения.

55.  Классификация и маркировка спеченных и композиционных алюминиевых сплавов, области применения.

56.  Благородные металлы, свойства, области применения.

57.  Легкоплавкие металлы, маркировка и примеры применения.

58.  Цинк и сплавы на его основе, примеры применения.

59.  Коррозия, основные виды и методы защиты металлов.

60.  Неметаллические материалы, классификация.

61.  Структура и свойства полимеров, области применения.

62.  Классификация пластмасс.  Структура и свойства  полиамидов  и полиолефинов, примеры применения.

63.  Состав и свойства защитных покрытий из металлов и лакокрасочных материалов.

64.  Термопластичные пластмассы, свойства и области применения.

65.  Материалы на основе ПВХ, классификация и примеры применения.

66.  Композиционные материалы на основе дисперсных наполнителей.

67.  Композиционные материалы на основе металлических и полимерных волокон.

68.  Структура и свойства термореактивных пластмасс, примеры применения.

69.  Технология производства магния, маркировка и области применения.

70.  Технология производства алюминия, маркировка и примеры применения технического алюминия.

71.  Основные тенденции развития материаловедения в новом столетии.

72.  Эргономика разработки и выбора материала.

73.  Достоинства и недостатки древесины как материала.

74.  Главные разрезы и части ствола, основные структурные направления в древесине.

75.  Основные макроскопические признаки древесины для определения вида древесной породы.

76.  Макроскопическое строение древесины лиственных пород.

77.  Строение годичных слоев, Ранняя и поздняя древесина. Деление древесных пород на классы (группы) по особенностям строения годичного слоя.

78.  Влияние макроскопического  строения  древесины  на  ее  физико- механические свойства.

79.  Влияние строения древесины на ее физико-механические свойства.

80.  Строение и состав клеточной оболочки.

81.  Микроскопическое строение древесины хвойных пород.

82.  Микроскопическое строение древесины лиственных пород.

83.  Микроскопическое строение древесины кольцесосудистых лиственных пород.

84.  Различия в микроскопическом строении древесины хвойных и лиственных пород.

85.  Ткани древесины и особенности их строения у разных классов древесных пород.

86.  Водопроводящая и запасающая ткани древесины хвойных и лиственных пород.

87.  Химический состав древесины.

88.  Органические вещества древесины и их промышленное значение.

89.  Формы и влаги в древесине. Количественная характеристика влажности. Степени влажности древесины, различаемые в практике.

90.  Виды влаги в древесине, предел гигроскопичности, равновесная влажность древесины.

91.  Равновесная влажность древесины.  Степени влажности древесины, различаемые в практике.

92.  Влажность древесины и методы ее определения.

93.  Прямые и косвенные методы определения влажности древесины.

94.  Влагопоглощение и водопоглощение древесины Методы определения.

95.  Водо-влаго поглощение и разбухание древесины.

96.  Разбухание древесины, его причины и практическое значение.

97.  Разбухание древесины и его определение.

98.  Влияние влажности на физико-механические свойства древесины.

99.  Усушка и разбухание древесины, их причины и практическое значение.

100.  Усушка древесины, методы ее определения и практическое значение.

Понятие о коэффициенте усушки.

101.  Процесс высыхания древесины. Понятие о внутренних напряжениях в древесине и методы их измерения.

102.  Внутренние напряжения в древесине. Коробление и растресскивание древесины.

103.  Свойства, определяющие внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах.

104.  Звуковые и электрические свойства древесины.

105.  Электрические и теплофизические свойства древесины.

106.  Сухая перегонка древесины и получение продукции.

107.  Проницаемость древесины жидкостями и газами.

108.  Анизотропия прочности древесины.

109.  Виды влаги в древесине и их влияние на ее физико-механические свойства.

110.  Прочность древесины при сжатии.

111.  Прочность древесины при сдвиге.

112.  Прочность древесины при сжатии и статическом изгибе.

113.  Прочность древесины при статическом изгибе (методы испытаний и показатели прочности).

114.  Прочность древесины при скалывании вдоль и поперек волокон и при

перерезании волокон.

115.  Допускаемые напряжения древесины при различных видах напряженного состояния.

116.  Методы определения и показатели статической твердости древесины.

117.  Деформативные свойства древесины.

118.  Сопротивление древесины раскалыванию и ударным нагрузкам.

119.  Прочность древесины при растяжении вдоль и поперек волокон.

120.  Прочность древесины при раскалывании.

121.  Прочность древесины при растяжении.

122.  Изменения показателей физико-механических свойств древесины по радиусу и высоте ствола.

123.  Модули упругости древесины при сжатии, растяжении, статическом изгибе и способы их определения.

124.  Пороки древесины: сучки, их характеристика и влияние на качество древесины.

125.  Пороки древесины: трещины, причины их образования и влияние на качество.

126.  Пороки строения древесины и их влияние на качество.

127.  Пороки строения древесины, их виды и влияние на качество древесины.

128.  Пороки строения древесины: наклон волокон, крень, прорость.

129.  Грибные поражения древесины. Способы хранения древесины.

130.  Грибные поражения древесины и условия, необходимые для роста и развития грибов.

131.  Пороки формы ствола.

132.  Стандартизация  продукции  из  древесины.  Значение  и  задачи стандартизации. Особенности построения стандартов на продукцию из древесины.

133.  Классификация  лесных  сортиментов  по  отраслям  производства. Определение понятия «лесной сортимент».

134.  Деление круглых деловых лесоматериалов на группы по назначению.

135.  Круглые лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде.

136.  Круглые лесоматериалы лиственных пород для распиловки.

137.  Круглые лесоматериалы для фанерного производства.

138.  Круглые лесоматериалы для лущения (породы, размеры, требования к качеству).

139.  Круглые лесоматериалы лиственных пород для выработки пиломатериалов общего назначения.

140.  Круглые лесоматериалы лиственных пород для выработки разного вида строганого шпона (породы, размеры, требования к качеству).

141.  Круглые лесоматериалы для выработки строганого шпона (породы, размеры, требования к качеству).

142.  Круглые лесоматериалы лиственных пород для выработки пиломатериалов общего назначения.

143.  Круглые лесоматериалы для производства спичек (породы, размеры, требования к качеству).

144.  Лесоматериалы хвойных пород для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы).

145.  Круглые лесоматериалы для выработки оцилиндрованных изделий.

146.  Строительные бревна (породы, размеры, требования к качеству).

147.  Круглые лесоматериалы хвойных пород для выработки строганого шпона.

148.  Круглые лесоматериалы хвойных пород для выработки пиломатериалов

общего назначения (размеры, породы, сорта, обмер, и учет) древесины.

149.  Круглые лесоматериалы хвойных пород для выработки пиломатериалов общего назначения.

150.  Маркировка, обмер и учет круглых лесоматериалов.

151.  Классификация пиломатериалов по форме поперечного сечения, степени обработки, положению в бревне, размерам.

152.  Пиломатериалы хвойных пород. Размеры и деления на сорта.

153.  Обмер и учет пиломатериалов.

154.  Продукция фанерной отрасли промышленности.

155.  Древесные породы: береза, ольха, осина, липа, клен, граб; их технические свойства и применение.

156.  Древесные породы: сосна, лиственница, ель, пихта, кедр: их технические свойства, применение.
Семестр 4
Форма текущего контроля 
Промежуточное тестирование
Тест «Металловедение»

1. Титан имеет две полиморфические модификации. При какой температуре происходит полиморфное превращение?

1) 950 °С.

2) 882,5 °С.

3) 911 °С.

4) 768 °С.

2. Латуни и бронзы – это сплавы на основе:

1) алюминия;

2) меди;

3) цинка;

4) магния.

3. Латунь Л80. Цифра в маркировке обозначает:

1) твёрдость;

2) временное сопротивление;

3) содержание меди;

4) содержание цинка.

4. Из предложенных марок сплавов выберите марку свинцовистой бронзы:

1) БрА7;

2) ЛК 80–3;

3) Бр ОЦС 4–4–2,5;

4) Бр С30.

5. Какой из предложенных химических элементов является эффективным измельчителем зерна в магниевых жаропрочных сплавах?

1) Марганец;

2) кремний;

3) цирконий;

4) молибден.

6. Какое свойство алюминия используют для изготовления теплообменников в промышленных и бытовых холодильных установках?

1) Отражательную способность;

2) коррозионную стойкость;

3) теплопроводность;

4) электрическую проводимость.

7. Высокая коррозионная стойкость алюминиевых сплавов обусловлена:

1) типом кристаллической решетки;

2) наличием тонкой окисной плёнки Al2O3;

3) наличием примесей;

4) легированием хромом.

8. Какой из предложенных деформируемых алюминиевых сплавов подвергается упрочняемой термообработке?

1) АМц1;

2) АМг5;

3) Д16;

4) АМг2.

9. Основным легирующим элементом литейных алюминиевых сплавов (силуминов) является:

1) магний;

2) титан;

3) кремний;

4) медь.

10. Что не входит в признаки классификации полимеров?

1) Форма молекул;

2) полярность;

3) отношение к нагреву;

4) количество макромолекул.

11. Какой из предложенных материалов относится к неорганическим полимерам?

1) Силикатные стёкла;

2) эпоксидная смола;

3) натуральный каучук;

4) синтетический каучук.

12. Какой из предложенных материалов относится к органическим полимерам?

1) Асбест;

2) керамика;

3) фенолформальдегидная смола;

4) слюда.

13. Какое свойство из предложенных является недостатком пластмасс?

1) Малая плотность;

2) невысокая теплостойкость;

3) химическая стойкость;

4) электроизоляционные свойства;

14. Резина отличается от других материалов высокими эластическими свойствами. Какой компонент резины влияет на эти свойства?

1) Мягчитель;

2) противостаритель;

3) каучук;

4) наполнитель.

15. Стекла подразделяют на неорганические и органические. Какое стекло применяется для остекления самолётов?

1) Силикатное;

2) органическое;

3) боратное;

4) боросиликатное.

16. Чем ситталы отличаются от неорганических стёкол?

1) Кристаллическим строением;

2) мелкозернистой структурой;

3) основой пластмассы;

4) видом стеклообразующего элемента.

17.  Какое свойство ситталов  делает  их  малочувствительными  к поверхностным дефектам?

1) Отсутствие пористости;

2) большая абразивная стойкость;

3) небольшая усадка;

4) однородная микрокристаллическая структура.

18. Физико-механические свойства искусственного графита зависят от природы исходного сырья. Какие исходные материалы используются при производстве графита?

1) Нефтяной кокс и каменноугольный пек;

2) глинозём;

3) нефтепродукты;

4) силумины.

19. Композиционные материалы состоят из матрицы и упрочнителей. Какой из предложенных металлов может служить матрицей?

1) Железо;

2) вольфрам;

3) алюминий;

4) ванадий.

20. Композиционные материалы (КМ) типа «сэндвич» относятся:

1) к дисперсноупрочняемым КМ;

2) к слоистым КМ;

3) к армированным КМ;

4) к волокнистым.

21. САП – спеченная алюминиевая пудра представляет собой алюминий, упрочнённый окислами:

1) SiO2;

2) B2O3;

3) Al2O3;

4) MgO.

22. Какие матрицы относятся к угольным?

1) Коксованная;

2) эпоксидная;

3) фенолформальдегидная;

4) полиамидная.

Тест «Текстильное материаловедение»

Вариант 1

1. По происхождению все волокна подразделяют на:

А) Химические и органические.

Б) Натуральные и химические.

В) Животного и искусственного происхождения.

Г) Животного и растительного происхождения.

2. Какое строение имеет шерстяное волокно?

А) Чешуйчатое. Б) Извилистое.

В) Ребристое. Г) Гладкое.

3. Что такое пряжа?

А) Нить. Б) Волокно.

В) Трикотаж. Г) Жгут.

4. Самое прочное и износостойкое волокно:

А) Шерсть. Б) Шелк. В) Хлопок.

Г) Капрон. Д) Нитрон.

5. Какое волокно при горении горит вспышками:

А) Нитрон. Б) Капрон.

В) Лавсан. Г) Хлорин.

6. Пряжа, состоящая из стержневой нити, обвитой по всей длине волокнами или нитями другого вида, называется:

А) Текстурированными. Б) Фасонными.

В) Армированными. Г) Комплексными.

7.Классификация нитей: Нити:

А) По составу. 1) Пряжа, мононить, комплексные.

Б) По структуре. 2) Однородные, неоднородные.

8. Методы определения волокнистого состава:

А) Органолептические.

Б) Лабораторные.

В) Искусственный.

9. Лицевую и изнаночные стороны ткани определяют по:

А) Направлению рубчика. Б) Рисунку на ткани.

В) Гладкости ткани. Г) Ткацким порокам. Д) Сминаемости.

10. Легко осыпаются ткани:

А) Прорезиненные. Б) Мало плотные. В) Атласных переплетений.

Г) Из крученой пряжи

Вариант 2

1. К натуральным относятся волокна:

А) Растительного и животного происхождения.

Б) Растительного, животного, минерального происхождения.

В) Растительного, минерального происхождения.

Г) Животного и минерального происхождения.

2. Шерстью называют:

А) Волосяной покров животных. Б) Волосяной покров овец.

В) Волосяной покров коз. Г) Волосяной покров кроликов.

3. Что такое текстильное волокно?

А) Протяженное тело. Б) Одиночная нить.

В) Жгут. Г) Скрученные полоски.

4. Высокой светостойкостью обладают волокна:

А) Нитрона. Б) Капрона. В) Шерсти. Г) Хлопка.

5. Какое волокно после сжигания образует легкий пепел:

А) Вискоза. Б) Хлопок. В) Лен. Г) Медно– аммиачное.

6. Нити, внешний вид, структура и свойства которых изменены путем физико-химических обработок называются:

А) Армированными. Б) Текстурированными.

В) Комплексными. Г) Фасонными.

7. Что такое пряжа?

А) Нить, состоящая из волокон, соединенных между собой скручиванием или склеиванием.

Б) Нить, состоящая из двух и более нитей, не скрученных между собой.

8. Волокнистый состав тканей:

А) Однородная ткань. 1) Полульняная.

Б) Неоднородная ткань. 2) Полушерстяная.

3) Хлопчатобумажная.

4) Ткань с содержанием 90% шерсти и 10% лавсана.

9. Переплетение: Количество систем нитей:

А) Полотняное. 1) Из 2-х систем нитей.

Б) Крупноузорчатое. 2) Из 1 системы нитей.

В) Сатиновое. 3) Из 3-х и более систем нитей.

10.Наименьшей светостойкостью обладают ткани, выработанные из волокон:

А) Натурального шелка. Б) Нитрона. В) Шерсти. Г) Хлопка

Вариант 3

1. К химическим волокнам относятся волокна:

А) Из природных полимеров. Б) Искусственные и синтетические.

В) Синтетические. Г) Растительные.

2. Целлюлоза - основное вещество:

А) Льна. Б) Хлопка. В) Вискоза. Г) Шелка.

3. Что такое натуральное волокно?

А) Волокно животного происхождения.

Б) Волокно растительного происхождения.

В) Волокно химического происхождения.

4. Капрон обладает:

А) Самой высокой прочностью.

Б) Самой большой износостойкостью.

В) Самой большой светостойкостью.

Г) Самой большой пиллингуемостью.

5. Какое волокно после сжигания образует твердый шарик; из расплава можно вытянуть длинные нити

А) Капрон. Б) Шерсть. В) Шелк. Г) Ацетатные. Д) Нитрон.

6.  Пряжа, имеющая на различных участках длины, периодически повторяющихся заметные утонения или утолщения называются:

А) Армированной. Б) Фасонной.

В) Текстурированной. Г) Комплексной.

7. Классификация пряж: Пряжи:

А) По составу 1) Фасонная.

Б) По отделке 2) Смешанная.

В) По строению 3) Меланжевая.

Г) По назначению 4) Швейная нитка.

Д) По способу прядения 5) Гребенная

8. Капрон – это волокно:

А) Полиамидное. Б) Полиэфирное.

В) Поливинилхлоридное. Г) Полиакрилонитрильное.

9. Под плотностью ткани понимают число нитей основы и утка приходящихся:

А) На 10 м ткани. Б) На 15 см ткани. В) На 100 мм ткани. Г) На 10 мм ткани.

10. Наибольшим сопротивлением резанию обладают ткани

А) Шерстяные. Б) Синтетические. В) Хлопчатобумажные. Г) Льняные.

Д) Ткани с высоким содержанием синтетических волокон.

Вариант 4

1. Какие волокна относятся к группе волокон растительного происхождения:

А) Хлопок. Б) Лубяные волокна. В) Шерсть. Г) Асбест.

2. Чем отличается волокна от нити?

А) Длиной. Б) Шириной. В) Внешним видом.

3. Что такое химическое волокно?

А) Волокно животного происхождения.

Б) Волокно растительного происхождения.

В) Волокно из природных и высокомолекулярных веществ.

Г) Волокно искусственного происхождения.

4. Нитрон обладает:

А) Самой большой светостойкостью.

Б) Самой большой осыпаемостью.

В) Самой большой сминаемостью.

Г) Самой большой прочностью.

5.  Какое волокно после сжигания образует хрупкий шарик, легко растирающийся в порошок:

А) Шерсть. Б) Шелк. В) Хлопок. Г) Лен.

6. Нить, состоящая из двух или более элементарных нитей, соединенных между собой скручиванием или склеиванием, называются:

А) Крученой. Б) Комплексной. В) Трощеной. Г) Армированной.

7.Пряжа: Описание:

А) Трощенная. 1) Растяжимые (30% и более).

Б) Фасонная. 2) Из2-х и более не скрученных между собой нитей

В) Армированная. 3) с внешним эффектом.

Г) Однониточная. 4) Имеет сердечник, обвитый по всей длине волокнами.

Д) Высокообъемная. 5) Состоит из отдельных скрученных волокон.

8. Нитрон– это волокно:

А) Полиакрилонитрильное. Б) Полинозное. В) Полиамидное.

Г) Полиуретановое.

9. Наиболее легкими тканями являются:

А) Шинельное сукно. Б) Газ. В) Шифон. Г) Драп. Д) Сатин.

10. Раппортом переплетения ткани называют:

А) Один и тот же повторяющийся рисунок.

Б) Минимальное число нитей, необходимое для законченного ткацкого рисунка.

В) Наименьшее число нитей, после которого повторяется порядок их

взаимного перекрытия.

Г) Характеристику ткацкого переплетения.

Вариант 5

1. Какие волокна входят в группу искусственных волокон:

А) Вискоза. Б) Капрон. В) Лен. Г) Хлопок. Д) Медно– аммиачные.

2. Какое строение имеет хлопковолокно?

А) Чешуйчатое. Б) Гладкое. В) Ребристое. Г) Извилистое.

3. Текстильное полотно, образованное путем переплетения систем нитей основы и утка, называются:

А) Трикотажным полотном.

Б) Не тканым полотном.

В) Тканным полотном.

4. Какое волокно имеет запах жженого рога при горении:

А) Шелк. Б) Шерсть. В) Вискоза. Г) Капрон.

5. Длина химических волокон:

А) Ограничена. Б) Не ограничена.

6. Базовым элементом ткани или трикотажа является:

А) Уток. Б) Нить. В) Основа. Г) Волокно.

7. Текстурированные нити Удлинения от распределения извитков

А) Высокорастяжимые. 1) До30%.

Б) Повышенной растяжимости. 2) 100% и более.

В) Обычной растяжимости. 3) До100%.

8. Лавсан– это волокно:

А) Полиэфирное. Б) Полиамидное. В) Полинозное. Г) Поливинилспиртовое.

9.Свойства тканей:

А) Геометрические. 1) Драпируемость.

Б) Механические. 2) Длина.

В) Физические. 3) Скольжение.

Г) Технологические. 4) Гигроскопичность.

10. Порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка при

формировании ткани называются:

А) Перекрытием.

Б) Переплетением.

В) Рисунком.

Г) Пересечением.

Вариант 6

1. Какие волокна входят в группу синтетических волокон:

А) Капрон. Б) Лавсан. В) Вискоза. Г) Лубяные волокна. Д) Хлорин.

2. Какое строение имеет вискозное волокно?

А) Ребристое. Б) Чешуйчатое.

В) Гладкое. Г) Извилистое.

3. Текстильное полотно, образованное из одного или нескольких слоев волокон, нитей или изделий, скрепленных различными способами, называется:

А) Тканым полотнам. Б) Нетканым полотнам. В) Трикотажным полотнам.

4. Какое волокно при горении выделяет запах сургуча:

А) Капрон. Б) Хлопок. В) Шерсть. Г) Лен.

5. Длина натуральных волокон:

А) Не ограничена. Б) Ограничена.

6. Вискоза– это волокно:

А) Искусственное. Б) Синтетическое.

В) Лубяное. Г) Комплексное.

7. Конечный продукт процесса прядения:

А) Шерсть. Б) Пряжа.

В) Волокно. Г) Ткань.

8. Лубяные волокна– это волокна:

А) Целлюлозные. Б) Белковые.

В) Гидратцеллюлозные. Г) Полиэфирные.

9. По колористическому оформлению ткани делят на:

А) Пестротканые. Б) Смешанные.

В) Гладкокрашеные. Г) Однородные. Е) Набивные.

10. Из жестких материалов можно моделировать изделия только:

А) Расклешенными.

Б) с прямым силуэтом.

В) с драпировкой.
Форма промежуточного контроля

Экзамен

Вопросы к экзамену (4 семестр):

1.  Что такое текстильное волокно?

2.  Классификация текстильных волокон.

3.  Строение волокнообразующих полимеров.

4.  Волокна растительного происхождения.

5.  Волокна животного происхождения.

6.  Волокна искусственного происхождения.

7.  Волокна синтетического происхождения.

8.  Свойства хлопковолокна.

9.  Свойства льноволокна.

10.  Свойства шерстяного волокна.

11.  Свойства натурального шелка.

12.  Получение химических волокон и нитей.

13.  Искусственные волокна и их свойства.

14.  Полиамидные волокна и их свойства.

15.  Полиэфирные волокна и их свойства.

16.  Полиакрилнитрильные волокна и их свойства.

17.  Полиуретановые волокна и их свойства.

18.  Металлические нити и стеклянные волокна.

19.  Модификация текстильных волокон и нитей.

20.  Перечислите текстильные материалы.

21.  Методы определения природы текстильных волокон?

22.  На какие классы делят волокна по происхождению?

23.  Какие химические волокна относятся к шерстоподобным?

24.  Какое волокно обладает валкоспособностью?

25.  Какое строение имеет шерстяное волокно?

26.  Что такое пряжа?

27.  Классификация пряжи?

28.  По каким признакам характеризуют процесс горения волокон?

29.  Общие свойства волокон и нитей.

30.  Что такое отделка тканей?

31.  Особенности отделки хлопчатобумажных тканей.

32.  Особенности отделки шерстяных тканей.

33.  Особенности отделки шелковых тканей.

34.  Особенности отделки льняных тканей.

35.  Виды красителей, применяемых при крашении текстильных материалов.

36.  Какие виды спецотделки вы знаете?

37.  Что такое переплетение тканей?

38.  Что такое ткань?

39.  Что называется, нитями основы и нитями утка?

40.  Какие основные классы переплетений вы знаете?

41.  Какие переплетения относятся к классу главных ткацких переплетений?

42.  Какие переплетения относятся к сложным переплетениям?

43.  Какие переплетения относятся к мелкоузорчатым переплетениям?

44.  Каковы особенности крупноузорчатых переплетений?

45.  По каким признакам определяют лицевую и изнаночную стороны ткани?

46.  Перечислите ткани по колористическому оформлению.

47.  На какие классы подразделяют ткани по волокнистому составу?

48.  Что такое однородные и неоднородные ткани?

49.  В чем сущность органолептического метода определения волокнистого состава тканей?

50.  Как определяют направление основной и уточной нити в ткани?

51.  Назовите свойства ткани.

52.  Что такое поверхностная плотность ткани?

53.  Как классифицируются нетканые материалы?

54.  Какие этапы процесса производства нетканых материалов вы знаете?

55.  Как формируется волокнистый холст при производстве нетканых материалов?

56.  Каковы особенности строения холстопрошивных, нитепрошивных материалов?

57.  Чем отличается основовязаный трикотаж от поперечно-вязанного?

58.  Какие трикотажные переплетения вы знаете?

59.  Какие переплетения относятся к главным поперечно-вязанным и основовязаным?

60.  Какими специфическими свойствами обладают трикотажные полотна?

61.  От чего зависит закручиваемость трикотажных полотен?

62.  В чем причина возникновения перекоса петельных столбиков?

63.  От чего зависит распускаемость трикотажных полотен?

64.  Как подразделяют трикотажные полотна по назначению?

65.  Каков ассортимент бельевых трикотажных полотен?

66.  Какие требования предъявляются к швейным ниткам?

67.  Как подразделяются х/б нитки по толщине, окраске, отделке?

68.  Какими свойствами обладают капроновые и лавсановые нитки из комплексных нитей и как они используются?

69.  Каковы особенности строения и применения армированных нитей?

70.  Каковы особенности строения и применения текстурированных нитей?

71.  Каковы ассортимент, свойства и применение полимерных и клеевых материалов?

72.  Какими свойствами обладают клеевые материалы?

73.  Для чего используются клеи БФ-6 и ПВБ

74.  Для чего применяется клеевая нить и клеевая паутинка?

75.  В каком виде используются клеевые материалы для соединения деталей одежды?

76.  Что представляет собой натуральный мех?

77.  Какие показатели определяют свойства натурального меха?

78.  Какие виды пушно-мехового сырья существуют?

79.  Какими способами получают искусственный мех?

80.  Каковы свойства одежной ваты и как она применяется?

81.  Каковы достоинства и недостатки поролона?

82.  Какие материалы применяют для прокладки?

83.  Какими свойствами должны обладать подкладочные материалы?

84.  Для чего применяют прокладочные материалы?

85.  На какие группы подразделяют отделочные материалы?

86.  Каков ассортимент одежной фурнитуры?

87.  Какие требования предъявляются к кнопкам, крючкам и пряжкам?

88.  Каковы положительные свойства и недостатки дублированных материалов?

89.  Какие материалы используются для изготовления непромокаемых плащей, курток и пальто?

90.  Геометрические свойства текстильных материалов.

91.  Поверхностная плотность ткани.

92.  Перечислите структурные характеристики ткани.

93.  Перечислите структурные характеристики трикотажных полотен.

94.  Перечислите структурные характеристики нетканых полотен.

95.  Что такое полуцикловые характеристики механических свойств текстильных материалов?

96.  Что такое одноцикловые характеристики механических свойств текстильных материалов?

97.  Что такое многоцикловые характеристики механических свойств текстильных материалов?

98.  Что такое разрывная нагрузка материала?

99.  Что такое удлинение при разрыве?

100.  Методы определения одноосного растяжения.

101.  Средства для испытания материалов на растяжение.

102.  Какие процессы называют релаксационными?

103.  Из каких компонентов состоит полная дермация, проявляющаяся в материале?

104.  Классификация характеристик изгиба.

105.  Что понимают под жесткостью текстильных материалов при изгибе?

106.  Факторы, влияющие на жесткость материалов.

107.  Методы определения жесткости материалов.

108.  Понятие о драпируемости.

109.  Методы определения драпируемости.

110.  От чего зависит сминаемость текстильных материалов?

111.  Методы определения сминаемости материалов.

112.  В каких случаях текстильные материалы испытывают трение и тангенциальное сопротивление?

113.  Метод определения тангециального сопротивления.

114.  Что необходимо делать для уменьшения осыпаемости материалов?

115.  Нормы раздвигаемости нитей в тканях.

116.  Каковы основные причины и факторы явной и скрытой прорубки

материалов иглой?

117.  Почему необходимо определять прорубку материалов иглой?

118.  Какие показатели характеризуют сорбционную способность материала?

119.  Что такое нормальные атмосферные условия?

120.  Какое значение имеют показатели воздухопроницаемости материалов при оценке их гигиенических и теплозащитных функций?

121.  От чего зависит тепловое комфортное состояние человека?

122.  Какое значение имеют показатели пылепоницаемости и пылеемкости

при оценке гигиенических и защитных функций материалов для одежды?

123.  Нормы усадки различных тканей по основе и утку.

124.  Какие методы используются при оценке разнооттеночности материалов?

125.  Для чего предназначена шкала серых эталонных красок?

126.  На какие группы делятся материалы по устойчивости окраски?

127.  На какие процессы влияет электризуемость материалов?

128.  Какие характеристики используют при оценке формоустойчивости

материалов и пакетов из них?

129.  Основные факторы, определяющие износ текстильных материалов при

истирании.

130.  Что такое пиллингуемость?

131.  Основные факторы, определяющие процесс пиллеобразования.

132.  Классификация тканей одежных тканей в зависимости от пиллингуемости.

133.  Основные факторы светопогоды, влияющие на изменение свойств материалов.

Практические задания по дисциплине

1. Определение волокнистого состава образцов текстильных материалов

2. Определение ткацкого переплетения, свойств и окраски тканей.

3. Определение ассортиментной группы образцов тканей

4. Определение ассортиментной принадлежности текстильных материалов, их свойств

5. Работа с образцами трикотажа, кожи, меха, нетканых материалов, швейных ниток.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
Печатные издания 
1. Жихарев А. П. Материаловедение. Швейное производство: учеб. Пособие Жихарев Александр Павлович, Румянцева Галина Павловна, Кирсанова Елена Александровна. - Москва: Академия, 2005. - 236 с.
Издания из ЭБС
1. Плошкин, В. В. Материаловедение: учебник для вузов / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12089-9. — URL: https://urait.ru/bcode/510666
2. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и состава материалов: учебное пособие для среднего профессионального образования / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16041-3. — URL: https://urait.ru/bcode/530312
3. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для вузов / Г. Г. Бондаренко, Т. А.Кабанова, В. В. Рыбалко; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07090-3. — URL: https://urait.ru/bcode/510746
4. Материаловедение: монокристаллические жаропрочные никелевые сплавы: учебное пособие для вузов / В. П. Кузнецов, В. П. Лесников, Н. А. Попов; под научной редакцией А.А. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03406-6. — URL: https://urait.ru/bcode/492610
5. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и состава материалов: учебное пособие для среднего профессионального образования / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16041-3. — URL: https://urait.ru/bcode/530312

Дополнительная литература 
Печатные издания
1. Бузов Б. А. Практикум по материаловедению швейного производства: учеб. пособие / Бузов Борис Александрович, Алыменкова Надежда Дмитриевна, Петропавловский Дмитрий Георгиевич. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2004. - 415 с.
2. Савостицкий Н. А. Материаловедение швейного производства: учеб. пособие / Савостицкий Николай Александрович, Амирова Элеонора Камилевна. - Москва: Академия: Мастерство: Высшая школа, 2000. - 240 с.
Издания из ЭБС
1. Стельмашенко, В. И. Материаловедение для одежды и конфекционирование: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова; под общей редакцией Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11139-2. — URL: https://urait.ru/bcode/517080

2. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и состава материалов: учебное пособие для вузов / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06011-9. — URL: https://urait.ru/bcode/514643

3. Логанина, В. И. Архитектурно-дизайнерское материаловедение: учебное пособие для вузов / В. И. Логанина, С. Н. Кислицына. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13480-3. — URL: https://urait.ru/bcode/517249
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Электронно-библиотечные системы, с которыми у вуза заключен договор:

1.Образовательные ресурсы:

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт»;

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»;
https://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ;

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
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